
合さ(電子顕微鏡写真） 

 

1000 倍 黄色巣板に似ている 

 

 

5000 倍 黄色巣板よりも密になっている。 

 

 



合さ(成分分析） 

 

1000 倍で確認 

写真内の赤い枠内の成分を分析 

主成分は SiO2＝石英 カーボン、アルミニウム、カリウム、鉄など 

 

 

 

 

※ 巣板に比べ鉄、カリウムが若干増える 


