
測定日：2007.11.30

１）砥石面は同一の砥石同士で面を擦り合わせる「共名倉」を行った状態
２）対物１００倍写真の中心黄色線四角は１辺３０μｍ
３）対物100倍のカラー写真とレーザー写真は同じ場所を観察（カラーとレーザーで粒の色と形を比較できる）
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戸前いきむらさき本戸前蓮華巣板 黄色巣板 合さ


